ACERO SUECO PALME S.A.P.I. de C.V. y su red de sucursales en la Republica

LAMINAS PERFORADAS PARA MOLINERIA
( EN ACERO AL CARBON )

Diametro | Distancia % Espesor en mm
de entre de area
perforacion| centros abierta 15
en mm en mm | aproximada
2,0 3,0 40 o o
2,5 3,5 46 o (o] o
3,0 4,0 50 o (o] o o
3,5 4,5 55 o (o] o o
4,0 55 48 o o o o
4,5 6,0 51 o o o (o]
5,0 6,5 53 o o o o
6,0 7,5 57 o|o o
7.0 10,0 54 oo o
8,0 11,0 58 o | o

www.palme.com.mx.

PERFORACIONES:
Desde 2,0 mm a 8,0 mm

ESPESORES:

Desde 0,8 mm.a 3,0 mm
( segun perforacion ).

DIMENSIONES:

Enlaminas de 1,0x2,0 m

hasta 1,5 m de ancho

( segun perforacién )

En bobinas hasta 1,5 m de ancho.

( segun perforacién )

( Si requiere otro tipo de perforacion
favor de consultar ).






